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Festlegung der Siebkurve für: 

Kiessand I TG 99 und RC-Kiesgemische (Korngrösse 0-100 mm) 
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Korngrössenverteilungsbereich 

 
Achtung: 

Liegen die Feinstanteile (Korngrösse < 0.063mm) über 3 Massen-%,  

ist der Nachweis auf Frostbeständigkeit mittels CBR F -Versuch zu erbringen. 


