
Kantonales Tiefbauamt

Normal der Verkehrslastklasse T3

Querschnitt  1:10

222.431

Fugenverguss:

Beton:

Hauptanwendung:

Hinweis:

C 16/20, X0, Dmax 16, Cl 0.20, C1 gemäss SN EN 206 : 2013

Als Alternative können vor allem ausserorts auch 4- oder 5-Steinschalen oder
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Tabelle Betonfundament:
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auch Beton- oder Asphaltrinnen zur Anwendung gelangen.

  (siehe auch Normal TG 237.423)

Normal:

Schale 3-reihig mit Bundstein Typ 12
Wasserführung

Fahrbahn

Geh- und Radweg
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Frosttausalzbeständiger Zementmörtel

Thurgau
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Rand wasserführend, bei minimalem oder künstlichem Längsgefälle

oder aus gestalterischen Gründen

Normalien: Abschlüsse mehrreihig

emulsion Typ HC anzustreichen. NPK 223.424.221

vorgängig dem Belagseinbau zu reinigen und mit Bitumen-

Der Fundamentbeton entlang von Randabschlüssen ist zwingend


